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EMENTA

Modos de Falha. Comportamento Mecénico. Concentragao de tensdes. Analise elasto-plastica. Mecanica da Fratura
elastica linear e elasto-plastica. O fendmeno da fadiga. Resisténcia a fadiga dos metais e de componentes. Efeito de
solicitagbes médias. Propagacéo de trincas de fadiga. Analise de defeitos.

CBJETIVOS

Fomecer ao aluno conhecimentos suficientes que o permitam verificar o comportamento de materiais sujeitos ao
fendémeno da fadiga.

METODOLOGIA

Aulas tedricas expositivas, em que se procura fundamentar melhor 0s conhecimentos ja adquiridos pelo aluno nas
disciplinas que sao pré-requisito. Na medida em que o nimero de alunos o permita, serdo estimuladas as perguntas
pessoais de modo a alcangar um completo entendimento. Seréo utilizados métodos audio-visuais (projecdo de
transparéncia e uso de data-show) de modo a alcangar maior eficiéncia na compreensdo e fixagdo do assunto. Sempre
que for possivel serdo forecidas aos alunos apostilas ou copias de textos de maior dificuldade de acesso. Aulas préticas
com a resolugao de problemas aplicativos dos assuntos tedricos expostos, sempre permitindo-se aos alunos o
esclarecimento de dlvidas complementares, mesmo em horarios extra-classe.

Avaliagéo - Através de 3 verificagdes escritas correspondentes as trés unidades em que o programa esta dividido, além
do exame final.

CONTEUDO PROGRAMATICO

{01h) Introdugao: Programa, bibliografia, critérios de avaliacéo.

(02h) Modos de Falha. Conceitos sobre modos de falha e estados limites. Processos e mecanismos de falha. Critérios de
fatha.

(07h) Comportamento mecénico dos materiais. Ensaio de fracao. Definigdes. Deformagao plastica. Coeficiente de
Poisson no regime plastico. Curva tenséo deformacéo real. Modelos da curva tenséo-deformagéo. Ensaio de impacto.
Transigéo duti-fragil.

{07h) Concentragao de tenséo: Definicio. Formulas e graficos. Efeitos sobre a resisténcia estatica

(08h) Analise plastica: Critérios de escoamento. Efeito do estado de tensdes. Carga de inicio de escoamento. Carga de
colapso plastico sob a tragdo ¢ sob a flexdo. Fator de forma. Desenvolvimento de tensdes e deformagdes residuais.
(08N) Mecanica da fratura elastica linear: Teoria de Grifith. Fator de intensidade de tensdo. Fator geometrico. Efeito de
deformagdes plasticas. Raio de plastificagio. Determinagéo de KIC.

(04h) Mecénica da fratura elasto-plastica: Tensgo critica de falha. Deslocamento de abertura da trinca. Modelo de
Dugdale. Modelo de Dowling e Tonwley.

(03h) Introdugéo ao fendmeno da fadiga. Nucleagao e propagagdo de trincas de fadiga. Critérios de projeto.

(04h} Resisténcia & fadiga dos metais: Maquinas de testes. Ensaio com controle de carga e controle de deslocamento.
Estimativas das curvas.

{08h) Resisténcia a fadiga de componentes: Efeitos sobre a curva tenso-vida e sobre a curva deformacéo-vida. Efeito
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de concentragdo de tensdes e deformagdes. Fator de sensibilidade ao entalhe. Concentragéo de tensées no regime
plastico. Teoria de Neuber.

(08h) Efeitos de solicitagtes médias: Construgdo dos diagramas de vida constante. Estimativas. Efeito de concentragao
de tensdo e tensdes residuais. Solicitagbes compostas.

(08h) Propagagéo de trincas de fadiga: Correlagdes. Equagéo de Paris-Erdogan. Estimativa da vida de propagacao.
Andlise do significado de defeitos.

BIBLIOGRAFIA

- Dieter, G.E. Metalurgia Mecanica, MCGraw-Hill, 1976

- Broek, D. ~ Elementary Engineering Fracture Mechanics. Martinus Nijhoff, 1987.

- Fuchs, H. O., Stephem, R. |. - Metal Fatique in Engineering, John Wiley, 1980.

- Knot, J. F. - Fundamentals of Fracture Mechanics. Butterworths, London, 1979,

- Richard G. Bvgtnas. Advanced Strength ans Applied Stree Analysis. ED. MC Graw-Hill
- J.E. Shigley. Mechanical Engineering Desing. ED. MC Graw-Hi!

- Robert C. Juvinall. Stress, Strain and Strength. ED. MC Graw-Hill, 1967.

- Phelan. Fundamental of Mechanical Desing. ED. MC Graw-Hill.

- Black. Machine Desing.

- B.E. Peterson. Stress Concentration Desing Factors. ED. Jonh Wiley and Sons.

- Sergio Augusto de Souza. Ensaios Mecanicos de Materiais Metalicos. ED. Edgard Blucher LTDA.

V\/\oer/“'\—

¢ Pirani
Prof. Dr. Marcelo Jos¢
Chefe do Depmento
Engenhatia Mecanica{UFBA



